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Scheinleistung zur Induktion Ausführung “A” und “C”  
(Banddicke 0,3mm) 
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Ummagnetisierungsverlust zur Induktion Ausführung “C” 
(Banddicke 0,3mm) 
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Scheinleistung zur Induktion Ausführung “C” (Banddicke 0,3mm) 
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Scheinleistung zur Induktion bei 400 Hz, Ausführung “C” 
(Banddicke 0,3mm) 
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Magnetisierungsverlust zur Induktion bei versch. Frequenzen 
Ausführung „C“ (Banddicke 0,1mm) 

 


